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Заказчик: Закрытое акционерное общество «Легпромразвитие». УНГi 700056270
Адрес заказчика: Республика Беларусь, 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. К.Маркса, д. 27

Иденти- Наименование объекта испытаний Количество Наименование произво
фикаци- образцов дителя объекта испыта
онный (ед. изме- ний

J’~ii рения)
Изделия санитарно-гигиенические для ухода за детьми из пластмасс

749-Л-19 Горшок детский «Ора», с т. з. «ВЕRО~~I», З шт.
артикул 14-38с, ЗАО «Легпромразвитие»,
код АС 21263000, ш.к. 4811244065320, нежно местонахлждение:
розового цвета. Республика Беларусь,
Изготовлен из пластмассы (полипропилен), 213829, Могилевская обл.,
окрашенной в массе в различные цвета. г. Бобруйск, ул. К. Маркса,
Групповая упаковка: по 10 горшков в ящике. д. 27

ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний:
ТР ТС 007/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков».



Протоi~ол испытаний ~N’Q Л-928/19
от 12.09.2019 лист 2 листов 5

ТИПА, устанавливающие методы испытаний:
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 - Санитарно-химические исследования изделий,
изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контакти
рующих с пищевыми продуктами.
МУК 4.1.3166-14 - Газохроматографическое определение гексана, гептана, аце
тальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акри
лонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н
бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,
стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различ
ного состава.
ГОСТ Р 50962-96 - Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.
Общие технические условия.
Му 1.1.037-95 - Биотестирование продукции из полимерных и других мате
риалов.
МУ от 19.10.90 - Методические указания по санитарно-химическому исследова
нию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек.

Вид испытаний: сертификационньие
Акт отбора образцов продукции: б/н от 10.07.20 19
Организация, проводившая отбор образцов: Орган по сертификации продукции
и услуг ру~ «Белорусский государственный институт метрологии». Эксперт
аудитор Пинчук Л.И., Мышко Е.В.
Основание для проведения испытаний: договор N~ 677ил/19 от 18.07.20 19
Дата получения образцов на испытания: 17.07.2019
Дата проведения испытаний (начало — окончание): 26.08— 11.09.2019

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Температура воздуха 19,7 — 21,7 0С

Относительная влажность 51,5 — 57,9%

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
<(Тиси»



Протокол испытаний .KQ Л-928119
от 12.09.2019 лист З листов 5

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

~КQ Наименование оборудования Заводской Поверено Примечание

номер (аттестова
но)_до:

1 Регистратор температуры и влажности (ло- 36686867 18.10.2019 Св.Х2 МН0684393-
rep) testo 1 74Н 5018

2 Прибор комбинированный testo 608-HI 45045617 09.04.2020 Св. N9

МН02443 54-5019
~ Регистратор температуры и влажности (ло- 40399196 16.04.2020 Св. ~ 7919т/т

rep) testo 175Н1
4 Регистратор температуры и влажности (ло- 36686864 18.10.2019 Св. Хii

rep) testo 174Н МН0684392-5018
5 Анализатор изображения AT-OS 243 05.08.202 1 Св. Хii МН0394394-

4119
б Хроматограф Кристаллюкс-4000М 1205 20.1 1.20 19 Св. N~

МН0932433-50 18
7 Фотоэлектроколориметр КФК-2 8507115 28.09.2019 Св. N~

МН0677876-5О 18
8 Секундомер электронный Интеграл С-01 400347 27.03 .2020 Св. Хii

МНО2ОI 838-4319
9 Весы лабораторньие электронные МВ 210-A 29025094 18.07.2020 Св. N~

МН03899199-4719
10 ИономерлабораторныйИ-16ОМП 130069 29.04.2020 Св.N~

МН02465735019
11 Весы лабораторньие WL 0,6/С/В 1 603349 29.1 1.2019 Св. Х~

МН0744852-4718
12 Весьилабораторные электронные 600112 01.03.2020 Св.N~

Аsбо/22о/С/2гN BY 01 N~284-47

Св. Х~
МНO197007-4719

I ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ~]
L~ <ТС~



Протокол испытаний ~ Л-928/19
от 12.09.2019 лист 4 листов 5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

THHA, ТIША, Нормированное
Наименование устанавли- устанав- значение пока- Фактическое Вывод о

~ показателей вающие ливаiощие
(идентификаци- требования методы зателеи (требо- соответст-знач е нисваниекобъекту виионный ~N~) к объекту испьтта

испытаний)испытании ний
Т 2 3 4 5 6 7

Внешний вид Изделия не долж
ны иметь острыхизделий

тр тс ГОСТ Р (режущих, колю
749-Л-19 007/2011, 50962-96, щих кромок), если Соответствует

это не определено Изделия не имеютстатья 4, П. б п. 5.2 функциональным острых (режущих,
назначением изде- колющих кромок)
лия.

Стойкость к Изделие должно
горячей воде со~,ранять внеш

ТР ТС ГОСТ Р Нии вид и окраску, Изделия устойчивь!
749-Л-19 007/20 11, 50962-96, не деформиро- к воздействию горя- Соответствуетваться и не рас- чей воды темперастатья 4,п.б п.5.5 трескиваться при туройб90С

темпе~ра’гуре от 65
до 75 С

J Миграция Не должно наблю
красителя ТР ТС ГОСТ Р даться стирания

007/20 11, 50962-96, красителя ~ Миграция красителя Соответствует
749-Л-19 статья 4, п. б п. 5.6 протирании изде- отсутствует

лия
~ Изменение pH ТР ТС МУ от

Не болееводной вытяжки 007/2011 19.10.90, ~ 1,0 ед. pH 0,1 ед. рИ Соответствует
749-Л-19 статья4,п. 1 п.5.1.2

5 Индекс ТР ТС
токсичности 007/20 11 Му От 70 до 120 %

1.1.037-95 включительно749-Л-19 статья 4, п. 1 89,1 % Соответствует
Миграция ве

ществ в водную
среду (дистилли
рованная вода)

749-Л-19 МУК Не более:
Ацетальдегид ТР ТС 4.1.3166- 0,2 мг/дм~’ н/о Соответствует

007/2011 14Изопропwiобый статья 4, п.б, 0,1 мг/дм3 н/о Соответствует
спир,п
Ме~пwzовый~ приложение 0,2 мг/дм~ н/о Соответствует
Этwzацетапi 0,1 мг/дм’ н/о Соответствует
Формадьдегид Инструкция 0,1 мг/дм’ н/о Соответствует

2.3 .3 . 10-15-
64-2005,
прил.28

Заключение о результатах испытаний: результаты испытаний испытанных образ
цов по проверенным показателям соответствуют требованиям:
ТР ТС 007/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности про
дукции, предназначенной для детей и подростков».

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

ЦЕНТР



Протокол испытаний J$’~ Л-928/19
от 12.09.2019 лист 5 листов 5

Тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разреше
ния НЦ «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» или
согласия Заказчика.

в трех экземплярах и направлен:
И1Д «ТИСИ»
Органу по сертификации продукции и услуг
РУП «Белорусский государственный институт Метрологии»

- ЗАО «Легпромразвитие»

Протокол Испытаний оформил:

Инженер 2 категории

Испытания проводили:
Инженер 1 категории
Инженер 1 категории
Ведущий инженер

Протокол Испытаний проверил:
Зав, лабораторией ФХN’H4

Протокол оформлен
Один экземпляр -

Один экземпляр -

Один экземпляр

И.С. денисова

Т.Е. Мицевиту”

А.А. Гляцевич
М.С. Колосовская

Т.В. Бирюк


